TEKNIK BiLGi FOYU

EPOFLOOR COAT 220

Epoksi Esasl, iki Bilesenli, Solventsiz, Kendinden Yayilan Kaplama Malzemesi

KULLANIM ALANLARI

. Beton ve ¢imento esasli mineral yizeylerde,

. Spor salonlari, aligveris merkezleri ve restoranlarda,

. Laboratuvarlar, gida, kimya ve ilag endustrisindeki islak islem alanlarinda,
. Sergi salonlari, mizeler ve ofis alanlarinda,

. Depolama ve montaj alanlarinda,

. Uretim alanlari, fabrikalar ve atélyeler.

OZELLIKLERI

. Gugla yayilma ozelligine sahiptir.

. Alt ve Ustlere uygulanacak katmanlara gugli bag yapma ve g¢ok yiksek yapisma o6zelligine
sahiptir.

. Solvent icermez.

. Mukemmel penetrasyon 6zelligi vardir.

. Uygulamasi kolaydir.

. Parlak bir ylizey saglar.

. Sivi gecirimsizdir.

. Hijyeniktir ve temizligi kolaydir.

. Mekanik yuklere, asinmaya ve kimyasallara karsi1 dayanikhdir.

. icerisine dolgu kabul etme 6zelligine sahiptir.

UYGULAMA

YUZEY HAZIRLAMA
Beton alt yUzeyler temiz, kuru ve her tirlu kir, yag, gres, kaplama ve yuzey kir malzemeleri gibi yabanci
maddelerden arindiriimis olmahdir. Ayrica saglam ve yeterli basing dayanimina sahip olmahdir (en az

25 N/mm?2), cekme dayanimi ise en az 1,5 N/mm2olmalidir.

Beton alt ylUzeyler asindirici ekipmanlar kullanilarak g¢imento serbetini kaldirarak acgik gézenekli bir

yuzey elde edecek sekilde hazirlanmalidir. Zayif beton pargalari yizeyden uzaklastiriimali, kusg6zu



bosluklar, delikler tamamen kapatiimalidir. Temizlenen ylzey, grinderleme, kumlama veya zimparalama
gibi uygun bir mekanik raspalama yontemi ile hazirlanmali ve purtzli bir yizey elde edilmelidir.

Mekanik temizleme sonrasi olusan toz tabakasi, endustriyel sUpulrgeler yardimiyla stpuartlmelidir. Alt
yuzey tamirleri, bosluklarin doldurulmasi ve yizeyin dizeltiimesi 0,1 mm - 0,3 mm silis kumu ve
EPOFLOOR PRIMEL 100 astarin karistiriimasi ile elde edilen harg ile yapilir.

EPOFLOOR COAT 220 uygulama Oncesi yuzeyin astarlanmasi yapilir. Astarlama icin EPOFLOOR

PRIMEL 100 kullaniimalidir. Alttaki tim ylzeyin astar ile kaplandigindan emin olunuz.

UYGULAMA KOSULLARI

Beton nem degeri % 4’Un altinda olmalidir.

Bagil hava nemi maksimum % 80 olmalidir.

Ciglenmeye ve yogusmaya dikkat edilmelidir.

Uygulama yapilmamis veya yeni kaplama yapilmis zemin Uzerinde c¢iglenme ve su buhari
yogunlagsmasi kaplamaya zarar verir, kabarcik olusmasina sebep olur. Bunu engellemek igin ylizey ve

kirini  almamigs zemin sicakhd@ ¢i§ noktasinin en az 3 °C Uzerinde olmahdir.

Yuzey Sicakligi: En az +8°C, en fazla +30 °C
Ortam Sicakhigi: En az +10 °C, en fazla +30 °C

Malzemenin Sicakhdi: En az +10 °C, en fazla +30 °C

HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Karistirmadan once A bileseni kendi icinde mekanik olarak karistiriimalidir. B bileseni A bileseninin
icerisine bosaltildiktan sonra homojen bir karisim elde edinceye kadar 300-400 dev/dk.lik karistirici ile
yaklasik 2-3 dakika boyunca karigtiriir. Karisimin tam olarak gergeklestiginden emin olmak igin
malzemeler bagka bir kaba alinir tekrar 1 dk. boyunca karistirilir. Hava striklenmesini en aza indirmek

adina fazla karigtirmaktan kaginiimahdir.

Kaplamanin Yerlestirimesi: EPOFLOOR COAT 220 yuzeye dokulir ve tarak mala ile diizgin olarak

yayilir. Ardindan yuzey duzlestirilip Uzerinden kirpi rulo ile gegerek suruklenen havanin atiimasi
saglanir. Kirpi rulo uygulamasi yaklasik 15 dakika sonra (+ 20 °C’de) yapilmalidir. Ge¢ kalinmasi

halinde yuzeyde rulo izleri kalabilir.

Zemin Boyasi Olarak: EPOFLOOR COAT 220 boya gibi kisa tuylu rulo ile uygulanabilir. Rulo izi ve

bosluk kalmamasi igin rulolama gapraz yénde yapilmalidir.

Son Kat ince Kaplama: Son kat kaplamalar gelik mala ile yayilip, ardindan kisa tiiylii rulo (capraz

yonde) ile Uzerinden gegilebilir.

TUKETIM

EPOFLOOR COAT 220 A+B karisimi, kaplama sistemlerinde ana kaplama malzemesi olarak kullanilir

ve sistem igindeki kullanimina goére sarfiyati degisiklik gdsterir.



TEKNIK TABLOLAR

Uriin Ozellikleri

Deger

Yogunluk 1,55 kg/L = %3

Toplam Kati Madde Ylzdesi % 100

inceltme inceltilemez.

Teknik Degerler Deger Test Metodu

Basing Dayanimi ~ 60 N/mm?2 (28 giin / 23 °C) TS EN 12190

Yapisma Dayanimi 2 20 N/mm? (betonu | TS EN 1542
kopararak)

TABER Asinmaya Direng < 3000 mg TS EN ISO 5470-1

Kapiler Su Emme ve Su Gegirgenligi

< 0,1 kg/m2.h05

TS EN 1062-3

Carpmaya Direng SINIF 1 TS EN ISO 6272-1
Shore D Sertligi 75 (7 giin/ 23 °C) TS EN ISO 868
Yangina Tepki Sinifi E TS EN 13501-1

KUR DETAYLARI

Ortalama +23 °C'de karisim maksimum 30 dakikada tlketilmelidir. Katlar arasi bekleme stresi, +23

°C'de en az 10 saat, en fazla 48 saattir. 48 saatten daha fazla beklenmigse, ylzey zimpara ile

puruzlendirilmelidir. Ayrica malzeme tam kirlenme ile mekanik ve kimyasal dayanima 7. ginden sonra

ulasir.

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

e ki bilesenli 22,5 kg'lik set halinde sunulmaktadir. (A bileseni: 18 kg kova, B bileseni: 4,5 kg kova)

o Istenildigi takdirde paletli olarak sevk edilir.

¢ Uygun depolama kosullarinda, raf 6mri Gretim tarihinden itibaren 1 yildir.

¢ Acilmis ambalajlarin agzi sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda saklanmali.

e Acilmamis orijinal ambalajlarinda, serin ve kuru ortamda, dona ve direkt glines isidina maruz

kalmayacak sekilde depolanmalidir.

UYARILAR

e Astar uygularken goéllesme olusmasina izin vermeyiniz.

e Yeni uygulanmis urln rutubetten, yogusmadan ve sudan en az 24 saat sureyle korunmalidir.

e Sevkiyatl yapilirken saklama kosullari g6z éniinde bulundurulmalidir.




e Uygulama esnasinda is ve Is¢i Saghigi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven ve gdzlik
kullaniimaldir.

¢ Yutulmasi halinde acilen doktora bagvurulmalidir.

¢ Uygulama alanlarina yiyecek ve icecek sokulmamalidir.

e Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

¢ Belirtilen uygulama alani ve kullanma talimati disina gikmayiniz.

o Daha fazla bilgi i¢in Grtin glvenlik féyunu isteyiniz.

o Diger tim uygulama kosullari ile ilgili ve teknik sorulariniz i¢in bize daniginiz.

UYGUNLUK BELGESI

@ C E TS EN 1504-2 / Nisan 2008

Yukaridaki veriler laboratuvar ortaminda elde edilmistir. Uriintin, belirtilen amaglarin disinda kullaniimasi, belirttigimiz depolama,
saklama ve uygulama sartlarinin saglanmamasi ya da hatali uygulama yapilmasindan kaynakli problem ve olugsan zararlardan
Entegre sorumlu degildir.

Entegre yukaridaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan giincelleme ve degdistirme hakkina sahiptir.
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