ENTEGRE DOLKOT®

, Cimento Esasli Polimer Katkili Hazir Yiiksek
Performansl Is1 Yalitim Plaka Yapistirma
Harci

“Yapinin her yerinde’

ISI YALITIM G6ZUMLERI

Kullanim Alanlari Tuketim
Kaba ve ince siva, beton, tugla vb. ylzeylerde polistiren 4-5 kg/m?

ve tas yunu levhalarin yapistirilmasinda kullanilir.

Teknik Degerler
Ozellikleri
Bosluklu Birim Hacim Kutlesi, kg/m? =1000
e XPS, EPS ve Tas yunu yapistirmada idealdir. Basing Dayanimi, N/mm? =26
. 2
e Yuksek yapisma performansi saglar. Egilme Dayanimi, N/mm 22
Alt Tabakaya Yapisma Kuvveti, N/mm?> 20,5

e Polimer katkilidir.

Isi Yalitim Levhasina Yapisma Kuvveti,

N/mm? =0.08
UygUlama Su Emme, 30 dk. Sonunda (gr) <5
Yuzey Hazirlama Su Emme, 240 dk. Sonunda (gr) <10

1 mm Ustii Tane Boyutu Max %1

Uygulama yapilacak yuzey; kalip yagi, toz, boya gibi

maddelerden arindirilmalidir. Aderansi dusuk, oynak Yangina Tepki Sinifi A1l

parcalar yuzeyden uzaklastirilmalidir.  Ylzeyde
nemlendirme yapildiktan sonra uygulamaya gegilebilir.

H Ambalajlama ve Saklama
ar¢ Hazirlama ve Uygulama

Uygun miktarda su (6-6,75 It su/25 kg torba) karistirma e 25 kg’lik polietilen takviyeli kraft torbalarda, paletli
kabina konur. Toz malzeme eklenerek disuk devirli el sevk edilir.

mikseri ile karnstinilir. 5 dk dinlendirilen har¢ homojen
kivama gelinceye dek karigtiniir. Har¢ 1s1 yalitim
levhasinin yapistirilacagi alanin c¢evresine 4-5 cm
eninde ve 2- 3 cm kalinliginda mala ile uygulanir. Orta
kisimlarda uygun miktarda har¢ noktasal olarak
yerlestirilir.  Uygun bir basingla levhalar zemine

e Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda agilmadan
orijinalambalajinda, en fazla 8 sira st Uste koymak
ve zemine dogrudan temas etmeyecek sekilde
stoklanmasi sartiyla Uretim tarihinden itibaren 1 yil,
torba acildiktan sonra 1 hafta iginde tuketilmesi

e - tavsiye edilir.
yapistirilir. Harg yeterli kirt alinca mekanik dibelleme

yapilir.
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Sorumluluk: Yukaridaki veriler laboratuvar ortaminda elde edilmistir. Urtinln, belirtilen amaglarin disinda kullaniimasi, belirttigimiz depolama, saklama ve
uygulama sartlarinin saglanmamasi ya da hatall uygulama yapilmasindan kl problem ve olusan zararlardan Entegre sorumlu degildir.
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e Kullanilmadigl durumlarda ambalajlarin agzi sikica Uygunluk Be[geleri

kapatilmalidir.

Uyarilar TS 13566 / Haziran 2013

e Hazirlanan harg icerisine hi¢gbir yabanci malzeme
(kireg, gcimento, algi vb.) ilave edilmemelidir.

e Kullanim suresi gegirilmis harg, su veya kuru harg
ile kanistiniip tekrar kullanilmamalidir.

e Uygulamanin +5 °C, +35 °C arasi sicaklikta
yapilmasi onerilir.

e Donmus yuzeylere uygulanmamaldir.
e Direkt gunes altinda uygulamayiniz.

e Belirtilen uygulama alani ve kullanma talimati
disina ¢ikmayiniz.

e Direkt solumayiniz. Gozle temasi halinde gozu bol
su ile yikayiniz, gerekiyorsa doktora bagvurunuz.

e Daha fazla bilgii¢in Grtun guvenlik foyunu isteyiniz.

e Diger tum uygulama kosullan ile ilgili teknik
sorularinizigin bize danisginiz.
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Sorumluluk: Yukaridaki veriler laboratuvar ortaminda elde edilmistir. Uriiniin, belirtilen amacglarin disinda kullaniimasi, belirttigimiz depolama, saklama ve
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